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1. Основные характеристики программы 

 

Соответствие 
профессиональным стандартам 

Программа составлена с учетом профессионального 

стандарта «Специалист по неразрушающему контролю» 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 3 декабря 2015 г. N 976н). 

Соответствие 
квалификационным 
требованиям 

Профессиональный стандарт 

Специалист по неразрушающему контролю 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 3 декабря 2015 г. N 976н) 

Категория слушателей  Лица, имеющие или получающие высшее или среднее 

профессиональное образование 

Срок обучения 40 часов 

Форма обучения Очная с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

 

2. Цель реализации программы:  

Основная программа повышения квалификации имеет своей целью получение 

слушателями теоретических знаний, приобретение умений и практических навыков в 

области современных неразрушающих методов сварных швов, освоение методик 

проведения контроля и оценки качества продукции в соответствии с техническими 

требованиями; совершенствование профессиональных компетенций и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.  

Учебно-программная документация повышения квалификации раскрывает общие 

сведения о неразрушающем контроле, задачи дефектоскопии сварных соединений, 

требования к обеспечению дефектоскопической технологичности конструкции, выбор 

метода контроля с точки зрения обеспечения требований по качеству в соответствии с ТУ, 

методы и приемы диагностики ресурса сварных конструкций с учетом требований 

профессиональных стандартов.  

 

3. Требования к результатам обучения 

Слушатель, освоивший программу, должен: 

3.1. Обладать следующими компетенциями:  

- определять параметры вихретокового метода; 

- подготавливать средства вихретокового метода; 

- применять средства метода для определения контролируемого объекта и оценки 

условий выполнения вихретокового метода; 

- проводить идентификацию поверхностных несплошностей сварных соединений и 

литья; 

- применять контрольные образцы для определения класса чувствительности метода; 

- обрабатывать контролируемый объект дефектоскопическими материалами; 

- определять измеряемые характеристики выявленных индикаций;  

- регистрировать результаты вихретокового метода материалов и сварных 

соединений; 

- определять по результатам вихретокового метода соответствие (несоответствие) 

контролируемого объекта нормам оценки качества; 

- применять нормативную документацию о методе. 

3.2. Знать: 
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физические основы вихретокового метода; 

- виды и методы вихретокового метода; 

-методы определения возможности применения средств метода по основным 

метрологическим показателям и характеристикам; 

- периодичность поверки и калибровки средств метода; 

- требования к подготовке контролируемого объекта для проведения вихретокового 

метода; 

- условия выполнения вихретокового метода; 

- средства вихретокового метода; 

- правила выполнения измерений с помощью средств метода; 

- технологию проведения вихретокового метода; 

- типы дефектов контролируемого объекта, причины их образования;  

- ложные показания, их причины при проведении вихретокового метода; 

- требования к регистрации и оформлению результатов метода; 

- требования нормативной и иной документации, устанавливающей нормы оценки 

качества по результатам вихретокового метода; 

 нормы оценки качества контролируемого объекта по результатам применения 

вихретокового метода; 

 практические аспекты реализации технологий проведения вихретокового метода; 

 требования к оформлению и хранению результатов вихретокового метода. 

 

3.3. Уметь: 

- анализировать результаты своей работы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

- проводить уборку своего рабочего места, оборудования, инструментов, 

приспособлений и содержать их в надлежащем состоянии; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, 

- пожарной безопасности, гигиены труда и производственной санитарии. 

 

3.4. Владеть: 

- подготовка средств измерений для вихретокового метода; 

- определение измеряемых характеристик выявленной несплошности для оценки 

качества контролируемого объекта; 

- определение пригодности данных, получаемых в процессе вихретокового метода, 

для проведения оценки качества контролируемого объекта; 

- определение типа выявленной несплошности в соответствии с требованиями 

технологической инструкции или иной документации, содержащие нормы, оценки 

качества; 

- анализ данных, полученных по результатам вихретокового метода; 

- проведение повторного вихретокового метода. 

 

4. Содержание программы 

 

Календарный учебный график 

Образовательный процесс по программе может осуществляться в течение всего 

календарного года. 

Форма обучения 
Ауд. часов  

в день 

Общая продолжительность 

программы (дней, недель, 

месяцев) 

очная 4 2 недели 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
программы повышения квалификации 

«Неразрушающий контроль: Вихретоковый метод» 
 

№ Наименование разделов, дисциплин и тем 
Всего 

часов 

В том числе 

Формы 

контроля Лекции 

Практиче-

ские и лабо-

раторные 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 Материаловедение. 8 8 0 тест 

2 Общие вопросы неразрушающих методов 4 4 0 тест 

3 Вихретоковый метод 28 20 8 тест 

 Итого 40 32 8 Экзамен 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
программы повышения квалификации 

«Неразрушающий контроль: Вихретоковый метод» 
 

Раздел 1. Материаловедение. (8 ч.) 

Тема 1. Введение. Значение металлов, неметаллических и других материалов в 

условиях ускорения научно-технического прогресса. Применение в строительстве чугуна, 

стали, цветных металлов, сплавов и полимерных материалов. Экономия материалов. 

Задачи изучения, предмета” Материаловедение”. Ознакомление обучающихся с 

содержание и порядком изучения программы по материаловедению. 

Тема 2. Основные сведения о металлах и сплавах.  

Внутреннее строение металлов и сплавов. Кристаллическая структура металлов и 

сплавов. Зависимость свойств металлов и сплавов от структуры и величины зерен твердом 

состоянии. Краткие сведения о методах определения структуры и качества металлов 

изделий из них в лабораторных и производственных условиях. Свойства металлов. 

Физические свойства металлов: плотность, температура плавления, тепло- и 

электропроводность, расширение при нагревании, намагничивание. Значение физических 

свойств при выборе металлов для изготовления деталей. 

Химические свойства металлов. Способность металлов подвергаться химическим 

воздействиям. Антикоррозионная стойкость, кислотостойкость, щелочестойкость. 

Механические свойства металлов. Прочность. Твердость. 

Способы определения твердости металлов и сплавов. Упругость, ударная вязкость 

и, жаропрочность металлов. Методы испытаний металлов. 

Использование механических свойств металлов в технике. 

Технологические свойства и пробы металлов. Ковкость, свариваемость, 

обрабатываемость, износостойкость, заполняемость форм. Виды и применение 

технологических проб металлов. 

Тема 3. Железоуглеродистые сплавы. Чугун. Основы производства чугуна. 

Исходные материалы для получения чугунов. Предельный чугун. Литейный чугун. 

Ферросплавы. Влияние примесей на свойства чугуна. Классификация и маркировка 

чугунов по ГОСТам. Сталь. Основы производства стали. Способы плавки и разливки 

стали. Углеродистые стали: конструкционные и инструментальные. Элементы, входящие 

в состав углеродистых сталей. Влияние примесей на свойства стали. Марки углеродистых 

сталей. ГОСТы на углеродистые стали. Легирование стали. Разновидности легированных 

сталей, Марки легированных сталей. ГОСТы на легированные стали. 

Тема 4. Термическая обработка стали и чугуна. Сущность и значение термической 

обработки. Способы нагревания и охлаждения при термической обработке. Способы 

определения температуры нагрева. Цвета побежалости и каления. Виды термической 
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обработки. Отжиг, нормализация, закалка, отпуск. Понятие об обработке металлов 

холодом. Химико-термическая обработка стали. Цементации, азотирование, 

силицирование, хромирование; их назначение и выполнение. Термическая обработка 

чугуна, отжиг отливок. 

Тема 5. Цветные металлы и сплавы. Значение цветных металлов для 

промышленности. Медь и медные сплавы; их характеристика, свойства, применение. 

Основные элементы сплавов: медь, никель и цинк; их влияние на физическое состояние 

сплавов. Виды получаемых сплавов. Алюминий и его сплавы. Характеристика, свойства и 

применение в строительстве магния, титан свинца, олова, цинка, хрома, никеля, их 

сплавов. Антифрикционные сплавы; их применение. Припои; их виды, характеристика 

свойств и применение. Марки цветных металлов и их сплавов по ГОСТу. 

Тема 6. Коррозия металлов и меры защиты. Сущность явления коррозии. 

Разрушающее действие различных сред. Виды коррозии металлов. Внешние признаки и 

разновидности коррозии. Основные способы защиты металлических изделий от коррозии 

и их применение. Неметаллические покрытия (краски, лаки, нефтебитум, пластмассы, 

полиэтилен, стеклопластики и др.) и способы нанесения их на поверхность изделий. 

Металлические покрытия: лужение, оцинкование, свинцевание, никелирование, 

хромирование, кадмирование. Химические покрытия. Защита окисными пленками 

(оксидирование), легирование. 

 

Раздел 2. Общие вопросы неразрушающих методов (4 ч.) 

Тема 7. Основные виды и методы неразрушающего контроля материалов и сварных 

соединений. Магнитный вид неразрушающего контроля: магнитопорошковый и 

феррозондовый методы. Вихретоковый метод. Акустический вид неразрушающего 

контроля: ультразвуковой и акустико- эмиссионный методы. Радиационные методы. 

Цветной метод. Выбор методов неразрушающего контроля. Комплексное применение 

методов при неразрушающем контроле. Особенности неразрушающего контроля 

материалов и сварных соединений. Чувствительность метода контроля. Возможность 

документирования результатов метода контроля. 

Тема 8. Нормативные и технологические документы по неразрушающему 

контролю материалов и сварных соединений. Основные положения документов 

(стандартов, руководящих документов и инструкций) по неразрушающему контролю 

материалов и сварных соединений визуальным и измерительным методом. Зоны метода 

контроля и виды дефектов, возникающих в деталях при их изготовлении и эксплуатации. 

Критерии браковки материалов и сварных соединений. 

Тема 9. Организация работ по неразрушающему контролю материалов и сварных 

соединений. Требования к рабочим местам. 

Основные положения документов, устанавливающих требования к организации 

работ по неразрушающему контролю материалов и сварных соединений. Общие 

требования к подразделениям неразрушающего контроля. Основные функции 

руководителя подразделения неразрушающего контроля. Аккредитация лабораторий 

(подразделений) неразрушающего контроля. Общие требования к рабочим местам. 

Технологическое оснащение средства механизации рабочих мест. Освещенность зоны 

метода контроля. Общие требования безопасности и охраны труда при проведении работ 

по неразрушающему контролю материалов и сварных соединений. 

Требования к профессиональной подготовке и повышению квалификации 

дефектоскопистов. Квалификационные разряды и характеристики работ, выполняемых 

дефектоскопистами. Основные положения документов по сертификации персонала по 

неразрушающему контролю технических объектов. 

Тема 10. Общие требования к средствам неразрушающего контроля материалов и 

сварных соединений. Средства неразрушающего контроля: дефектоскопы, толщиномеры, 

намагнцчивающие устройства, вспомогательные приборы (приборы для контроля 

намагниченности деталей, приборы для проверки качества магнитных индикаторов, 

ультрафиолетовые облучатели, светильники и др.). Дефектоскопические материалы 
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(магнитные индикаторы, пенетранты, очистители и проявители, контактные жидкости и 

др.). Вспомогательные устройства и приспособления (сканирующие и фиксирующие 

устройства, стойки и др.). Средства метрологического обеспечения: меры, стандартные 

образцы и др. 

 

Раздел 3. Вихретоковый метод (28 ч.) 

Тема 11. Физические основы вихретокового метода 

Общие сведения. Законы электричества и магнетизма. Металлы ферримагнитного класса и 

немагнитные металлы. 

Тема 12. Средства вихретокового метода. Конструкция приборов и вихретоковых 

преобразователей. Основные и производные единицы средств измерений. Конструкции 

вихретоковых преобразователей (ВТП). Преобразование сигналов ВТП. Вихретоковые 

дефектоскопы для ручного контроля с накладными ВТП. Вихретоковые дефектоскопы для 

автоматического контроля с проходными и вращающимися накладными ВТП. 

Вихретоковые толщиномеры. Вихретоковые структуроскопы и металлоискатели. 

Тема 13. Технология вихретокового метода. Подготовка к проведению контроля 

Способы сканирования контролируемых деталей, выбор частоты тока возбуждения 

вихретоковых преобразователей. Поверхностный Скин-эффект. Проблемы технической 

реализации вихретокового метода. Представление результатов метода. Разработка 

технологической (операционной) карты метода. Снятие электрических индикаций по 

разметке на объекте контроля, оформление результатов вихретокового метода с 

заключением о качестве объекта контроля. Заключительные операции после проведения 

вихретокового метода. 

Тема 14. Достоинства и недостатки вихретокового метода. Требования техники 

безопасности при проведении контроля. Нормативно-техническая и технологическая 

документация вихретокового метода. 

Тема 15. Разработка технологических карт по вихретоковому методу. Оформление 

отчетной документации. Требования, предъявляемые к технлогическим картам. Разделы и 

содержание. Требования, предъявляемые к заключениям по результатам ВК. 

Использование дефектограммы для регистрации местоположения дефекта на объекте 

контроля. 

 

Перечень практических и лабораторных занятий 

Раздел 
Номер 

темы 
Наименование практического или лабораторного занятия 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

1 11 Обнаружение дефектов вихретоковым методом 4 

13 Контроль качества деталей вихретоковым методом 4 

 

5. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных 

аудиторий кабинетов, 

лабораторий (адрес) 

Вид занятий 
Наименование 

оборудования/программного обеспечения 

1 2 3 

Компьютерный класс 322, 

323/1зд. 

ул. К. Маркса, 10 

Лекционные и 

лабораторные 

занятия 

Набор ВИК, Люксметр, образцы 

шероховатости, микроскопы, 

вихретоковый прибор, стандартные 

образцы предприятия по вихретоку 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программе 

6.1 Основная и дополнительная учебная литература 

1. Гуляев, А.П. Металловедение. Учебник для вузов / А.П. Гуляев, А.А. 

Гуляев. - М.: Металлургия, 2024. - 722 с. (Переиздание 1986 г.) 

2. Лахтин, Ю.М. Материаловедение. Учебник для вузов / Ю.М. Лахтин, В.П. 

Леонтьева. -  М.: Машиностроение, 2019. - 528 с. (Переиздание 1990 г.) 

3. Материаловедение. Учебник для вузов / Б.Н. Арзамасов, И.И. Сидорин, Г.Ф. 

Косолапов и др. М.: Машиностроение, 1986. 384 с. 

4. Новиков, И.И. Теория термической обработки металлов. Учебник для вузов. 

- М.: Металлургия, 2021. - 480 с. (Переиздание Новиков, И.И. Теория термической 

обработки металлов. Учебник для вузов. - М.: Металлургия, 1986. - 480 с.) 

5. Марочник сталей и сплавов. 4-е изд., переработ. и доп. / Ю.Г. Драгунов, М28 

А.С. Зубченко, Ю.В. Каширский и др. Под общей ред. Ю.Г. Драгунова и А.С. Зубченко – 

М.: 2014. - 1216 с. (Переиздание Марочник сталей и сплавов, под ред. А.С. Зубченко. М.: 

Машиностроение, 2003. - 784 с.) 

6. Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 

соединений: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Овчинников. — 

3-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2017. — 224 с 

7. Алешин Н.П. Физические методы неразрушающего контроля сварных 

соединений: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Машино- строение, 2013. — 

576 с 

8. Абрамов В. А. Визуальный и измерительный контроль сварных соединений 

под острыми и тупыми углами: практические рекомендации по применению. М.: Спектр, 

2019. 51 с 

9. Абрамов В. А. Визуальный и измерительный контроль сварных соединений: 

практические рекомендации по применению: практическое пособие. М.: Спектр, 2014. 123 

с. 

10. ГОСТ Р ИСО 15549-2009 «Контроль неразрушающий. Контроль 

вихретоковый. Основные положения». 

11. ГОСТ 24289-80 «Контроль неразрушающий вихретоковый. Термины и 

определения». 

 

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ [Электронный ресурс]. URL: 

https://kai.ru/web/naucno-tehniceskaa-biblioteka (дата обращения: 19.03.2021). Режим 

доступа: свободный. 

2. Лань: электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. URL: 

https://e.lanbook.com (дата обращения: 19.03.2021). Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3. Знаниум: электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. URL: 

https://znanium.com (дата обращения: 19.03.2021). Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

4. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. URL: https://urait.ru 

(дата обращения: 19.03.2021). Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. http:// window.edu.ru 

6. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн». 

7. http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании «Консультант Плюс» 

 

 

 




